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1111 概述概述概述概述

1.11.11.11.1适用范围：用来测定砂浆的稠度。

1.21.21.21.2工作条件：在配合比实验室相应要求的条件

2222 操作步骤操作步骤操作步骤操作步骤

2.12.12.12.1将拌制好的试验用砂浆放入锥形盛料容器内。

2.22.22.22.2调整好锥体架，使标准锥体尖端与砂浆混合物表面接触，并紧固好。

2.32.32.32.3调节销母，使表针对准零位，移动表盘升降架，使齿条滑杆下端与试锥滑杆上端轻轻接触。

2.42.42.42.4松开螺钉，标准锥体以其自身重量沉入砂浆混合物中。

2.52.52.52.5待标准锥体不再往砂浆中沉入时，拧紧螺钉，转动销母，使齿条滑杆向下滑动至试锥滑杆接

触，此时即可在表盘上读得所测的沉入深度。

3 维护和保养

3.13.13.13.1标准试锥存放或使用时，应注意严加保护，不得碰伤标准锥体的外锥面和锥体尖端。

3.23.23.23.2试验完毕后，仪器应清洗干净，并涂上防锈油脂。

3.33.33.33.3仪器不得加罩保存。
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