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1 总则

1.1 本规程适用于新的或使用中的建筑用石压碎值测定仪的校验。

llll....2222 建筑用石压碎值测定仪用于按《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》（JGJ52—

2006）测试建筑用石压碎值指标的专用仪器。

llll.3.3.3.3 校验周期半年。

2222 技术要求技术要求技术要求技术要求

2222....llll 仪器应有铭牌，包括制造厂、出厂日期、规格。

2222....2222 压碎值测定仪由加压头、圆模与底盘组成。

2222....3333 加压头直径 d = 150mm，偏差 -lmm。

2222....4444 圆模内径 D1 = 152mm，偏差 ±lmm；

圆模筒厚 δ= 10mm，偏差 ±lmm。

2222....5555 底盘外径 D2 = 182mm，偏差±lmm；

内径 D3 = 172mm，偏差 ±lmm。

3333 校验用标准器具校验用标准器具校验用标准器具校验用标准器具

3333....llll 游标卡尺：量程300mm，分度值0.01mm。

4444 校验方法校验方法校验方法校验方法

4.4.4.4.llll 用游标卡尺量取加压头直径d，在直径两垂直方向各测一次，取算术平均值。

4.24.24.24.2 用游标卡尺量取圆模内径 D1，在直径两垂直方向各测一次，取算术平均值。

4.34.34.34.3 用游标卡尺量取圆模筒厚δ，筒厚在筒壁上均匀取三点，取算术平均值。

4.44.44.44.4 用游标卡尺量取底盘外径D2，在直径两垂直方向各测一次，取算术平均值。

4.54.54.54.5 用游标卡尺量取底盘内径D3，在直径两垂直方向各测一次，取算术平均值。

5555 校验结果评定校验结果评定校验结果评定校验结果评定

5.5.5.5.llll 新的或使用中的压碎值测定仪，其加压头、圆模、底盘的有关尺寸必须符合要求。

6666 附录附录附录附录

6666....1111 校验记录
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